G3-100222
Acryl 1630 - 2630 GECd

Technisches Merkblatt

Besondere Eigenschaften

» einkomponentiger Acrylatdichtstoff auf Dispersionsbasis fir den Innen- und
AuBenbereich

» Zulassige Gesamtverformung (Herstellerfestlegung): 20%
> fruhregenfest

» APEO-. glycol-, isocyanat- und silikonfrei

» Anstrichvertraglich (geman DIN 52452-4, A1 & A2)

» witterungs- und alterungsbestandig, gute UV-Bestandigkeit
» sehr gute Lagerstabilitat

» geruchsneutral

Anwendungsgebiete

Zum Abdichten von Anschlissen und Fugen im Innen- und AuRenbereich mit maRiger
Dehnbeanspruchung und ohne standige Feuchtigkeitsbelastung, z.B. zwischen Beton, Mauerwerk,
Putzflachen, Kalksandstein, Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem
Aluminium, Holz oder Hart-PVC. Auch geeignet zur Verklebung von expandiertem Polystyrol
(,Styropor®) auf saugenden Untergriinden. Beispiele: Verfugung von Tur- und Fensteranschlissen,
Rollladenkasten, Deckenanschlissen, Leichtbauwanden, Kunststoffrohren und zur Rildverfugung.

Priifungen & Normen
» EN 15651 (CE-Kennzeichnung): Typ F int-ext (12,5P)
» 1S0O 11600: Klassifizierung F12,5P

» DGNB (Version 2018; ENV 1.2 Risiken fur die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13):
Erfullt die Kriterien fur die Qualitatsstufen 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13)

» LEED 2009 (v3): Erfullt die Anforderungen nach IEQ Credit 4.1 (VOC-Gehalt < 50g/l)
» VOC-Emissionsklasse (Frankreich): A+

» EN 13501 (Brandverhalten): Klasse E

» Fir Anwendungen nach IVD-Merkblatt Nr. 12, 16, 20, 29, 31, 32, & 35 geeignet

Farben und Lieferformen

Standardfarbe:  weil}; weitere Farben auf Anfrage mdglich
Lieferformen: Kartuschen 310 ml; Folienbeutel 400 ml & 600 ml; andere GebindegrofRen
auf Anfrage.
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Technische Daten

Dichte (DIN EN ISO 2811-1)

1,57 £ 0,05 g/cm?

Hautbildungszeit (23°C/50% r.F) ca. 10 min
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.) 195+ 30 1/10 mm
Standvermdgen (in Anlehnung an ASTM 2202) <2 mm

Shore A Harte (1SO 868)

10 = 5 Einheiten

Dehnspannungswert (DIN EN ISO 8339-A, 100%)

ca. 0,1 N/mm?

Zulassige Gesamtverformung (Herstellerfestlegung) 20 %
Bewegungsvermdgen (ISO 11600): 12,5 %
Masseschwund (DIN EN ISO 10563) max. 16,5 %
Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund) +5 bis +35°C
Temperaturbelastung (ausgehérteter Dichtstoff) -25 bis +80°C
Wasserdampfdiffusionswiderstand M = ca. 3500

(23°C; 50% => 0%) sd = ca. 35m (10mm Dichtstoffdicke)
Brandklasse (EN 13501) E
24 Monate (+5 bis +35°C), vor Frost schiitzen!

Lagerbestandigkeit (geschlossenes Originalgebinde)

Die Aushartung ist abhangig von Temperatur, Luftfeuchte, der Schichtdicke sowie dem Saugverhalten der Untergriinde.
Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Prifung bei Normklima (23°C/50% r.F.). Niedrige Temperaturen, hohe
Luftfeuchtigkeit sowie Fugentiefen iber 15 mm verlangsamen die Hautbildung und Aushartung teilweise deutlich.

Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und kdnnen mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den
verschiedenen Einfarbungen leicht variieren. Die Kenndaten stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, tragfahig, staub- und fettfrei (ggf. Reinigung mit z.B. Isopropanol)
sein. Saugende, porése Untergriinde (z. B. Beton, Gipskarton, Holz roh) sind mit einer verdinnten
Dichtmasse (Dichtstoff mit Wasser im Verhéltnis 1:1 bis 1:5) vorzubehandeln (=
Primeranwendung). Vor dem Primerauftrag ggf. vorliegende Zementschldamme, Schaldlbe-
schichtungen / Impragnierungen entfernen. Bei Sanierungsarbeiten missen die alte Dichtungs-
masse sowie Farbreste und nicht tragfahige Schichten vollstandig entfernt werden. Bei
beschichteten Untergriinden (z.B. Lacke, Anstriche) ist die Vertraglichkeit mit dem Dichtstoff durch
Vorversuche sicherzustellen.

Die Fuge muss unbedingt mit einem geeigneten, richtig dimensionierten Hinterfullmaterial (z.B.
geschlossenzellige PE-Rundschnur, PE-Folie) versehen werden, um eine 3-Flachenhaftung zu
verhindern. Die Fugenrander kédnnen mit einem Selbstklebeband abgedeckt werden, um saubere
und gerade Fugen zu gewahrleisten

Fugendimensionierung

Abzudichtende Fugen sollen mindestens die Malke 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw.
10 x 8 mm (Aulienanwendung; Breite x Tiefe) aufweisen. Bei zunehmender Fugenbreite (bis 30
mm) sollte die Fugentiefe entsprechend DIN18540 in etwa die Halfte der Fugenbreite betragen.
Bei Dreiecksfasen ist auf eine gleichmaRige und gleichschenklige Ausbildung mit mindestens 7
mm Haftflache auf jeder Seite zu achten.

Verarbeitung
Kartuschendlise entsprechend der Fugendimensionierung aufschneiden. Dichtstoff mit einer

geeigneten Hand-, Akku- oder Luftdruck-Dichtstoffpistole blasenfrei in die Fuge einbringen und
anschlielend ggf. mit einem neutralen, nicht farbenden wassrigen Glattmittel und einem
geeigneten Glattwerkzeug glatten. Das Glatten verbessert den Kontakt zwischen Dichtstoff und
den Haftflachen. Uberschissiges Glattmittel anschlieRend sofort entfernen, um dauerhafte
Schlieren zu vermeiden. Eventuell verwendetes Klebeband sofort entfernen, um ein Aufreilen der
sich bildenden Haut zu vermeiden, ggf. nachglatten. Wir empfehlen die Verwendung der FS-
Dichtstoffpistole und des FS-Glattspachtels.
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Eine Kartusche (310 ml) reicht fir ca. 12 m (5x5 mm) bzw. 3 m (10x10 mm) Fugenlange.

Dichtstoffreste kdnnen nach vollstandiger Aushartung tber den Haus- bzw. Gewerbeabfall entsorgt
werden.

Wichtige Hinweise

Die Funktionsfahigkeit des Dichtstoffes kann nur bei einwandfreier Verarbeitung unter Beachtung
der einschlagigen Regelwerke (Fugendimensionen und -abstdnde, Ausfihrungshinweise)
gewahrleistet werden. Das Einbringen des Dichtstoffes bei starken Temperaturschwankungen
(Frihbeanspruchung der Dichtmasse) sollte vermieden werden.

Bei der Anwendung im Aulenbereich ist die Fuge vor Schlagregen und dauernder
Feuchtebelastung zu schiitzen.

Das Abbinden erfolgt Uber die Abgabe von Wasser an die Umgebung. Hohe Luftfeuchtigkeit,
niedrige Temperaturen sowie Fugentiefen Uber 15 mm koénnen die Aushartung ggf. deutlich
verlangsamen.

Aufgrund des Ausharteprinzips (Verdunstung von Wasser) andert sich die Farbe des Dichtstoffs
wahrend des Abbindens geringfligig.

Der Dichtstoff ist anstrichvertraglich nach DIN 52452-4. Aufgrund der Vielzahl der im Markt
befindlichen Farbsysteme empfehlen wir im konkreten Fall dennoch unbedingt eigene
Vertraglichkeitstests.

Dehnbelastete Fugen dirfen nicht Gberstrichen werden, da aufgrund der geringeren Elastizitat der
meisten Anstrichsysteme Risse in der Beschichtung entstehen kénnen. Werden gering
dehnbelastete Fugen Uberstrichen, so ist vorher eine Trocknungszeit von mindestens einer Woche
einzuhalten.

Bei Kontakt zu bitumindsen, teerhaltigen oder Weichmacher-abgebenden Untergriinden (z.B.
EPDM, Neopren, Butyl) kann es zu Haftungsverlust oder Verfarbungen kommen.

Vor allem bei hellen Farbténen (z.B. weil}) kann durch langere Einwirkung flissiger (z.B. saure
Reinigungsmittel, Zementschleierentferner, stark eingefarbte Ld&sungen) oder gasférmiger
Chemikalien (z.B. Tabakqualm, Ausdiinstungen aus anderen Baustoffen (u.a. Holz, Lacke)) eine
Verfarbung eintreten. Die mechanische Funktionsfahigkeit des Dichtstoffes wird hierdurch
normalerweise nicht beeintrachtigt.

Das Produkt darf nicht im Sanitarbereich, auf Marmor/Naturstein, im Tiefbau, auf Bitumen, Teer
oder Weichmacher-abgebenden Untergriinden, auf unbehandelten (nicht geprimerten)
metallischen Untergriinden, flr Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen
(z.B. erdberthrte Betonflachen) sowie fur Fugen in direktem Kontakt zu Lebensmitteln verwendet
werden.

Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Mainahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem
Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mangelhaftung

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Sie stellen keine Ubernahme einer Garantie dar. Fiir die
Wirksamkeit einer Garantie ist eine gesonderte schriftliche Erklérung seitens FS-BF GmbH & Co. KG erforderlich. Anderungen der
Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die
Angaben entbinden den Abnehmer nicht von einer sorgféltigen Eingangspriifung im Einzelfall. Die in diesem Merkblatt gemachten
Empfehlungen beruhen auf langjdhrigen Erfahrungen mit den Produkten, entbinden den Anwender jedoch wegen der Vielzahl der von
uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Verarbeitung und wéhrend der Lebensdauer der Fuge oder Verklebung nicht von eigenen
Priifungen und Vorversuchen. Fiir Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfiigung. Unsere Empfehlungen
entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Diritter selbst zu liberpriifen und gegebenenfalls zu
beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu priifen, ob fiir den vorgesehenen Einsatzzweck behérdliche Auflagen zu erfiillen
oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Méngelhaftung.

Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden éltere Ausgaben ungliltig.

Hahnenseifener Stralle 15 Tel.: +49-2297-9103-0
FS-BF GmbH & Co. KG D-51580 Reichshof / Hahn Fax:  +49-2297-1826
E-Mail: info@fsbf.com
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